
Vorbereitung des Färbegutes 

* Vor dem Färben müssen Wolle, Seide und andere Naturfasern gründlich mit 
einem schonenden Waschmittel und viel Wasser gewaschen werden 

* Damit die Farbe von den Fasern gut aufgenommen wird, braucht es Zusatzstoffe 
wie Alaun als sogenannte Beize.  

* Beim Beizen wird die Menge an Alaun nach dem Trockengewicht des Färbegutes 
berechnet  

Beizen 

* Das Beizmittel (10% des Gewichtes vom Färbegut) wird in lauwarmem Wasser 
vollständig gelöst und dann dem kalten Beizbad gelöst beigefügt 

* Das gut durchfeuchtete Färbegut wird ins kalte Beizbad gelegt und langsam 
während 1 Stunde auf 90°C erhitzt. Der Stoff sollte vollständig mit Wasser 
bedeckt sein 

* Während 1 weiteren Stunde das Färbegut bei 90°C darin belassen und immer 
wieder vorsichtig wenden (Wolle nicht rühren!) 

* Färbegut zum Abkühlen in der Beize belassen 

* Gebeiztes Färbegut abtropfen und im feuchten Zustand ins Farbbad geben 

* Das Beizbad ist nur einmal verwendbar 

Färben 

* Die Farbpflanzen in einer Pfanne mit der gewünschten Menge an Wasser bis zum 
Kochen erhitzen. Je nach Pflanze muss das Ganze noch eine Weile geköchelt 
werden 

* Der Farbsud wird durch eine Gase/Kaffeefilter abgesiebt 

* Ein Teil der abgesiebten Pflanzen in der Gaze eingebunden mit ins Farbbad geben 

* Pro 3 Liter Wasser werden eine Handvoll normales Kochsalz beigefügt, um die 
Farbe zu fixieren. Gut umrühren, bis das ganze Salz aufgelöst ist 

* Färbegut ins Farbbad geben  

* Färbegut von Zeit zu Zeit wenden (nicht rühren!) 

* Der Stoff kann immer wieder angeschaut werden. Bei der gewünschten Farbe 
den Stoff rausnehmen und gut auswaschen 

* Bei einmaligem Gebrauch des Farbbades das Färbegut darin abkühlen lassen 

* Farbsud kann mehrfach verwendet werden. Dabei entstehen unterschiedliche 
Farbnuancen 



Annattosamen 

 

3 Liter Wasser aufkochen, 200 g Annattosamen beigeben und 1 
Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den gebeizten 
Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, rausnehmen und 
gut ausspülen. 

 

3 Liter Wasser aufkochen, 150 g der abgesiebten Annattosamen 
nochmals aufkochen, 1 Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll 
Salz und den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad 
lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Gelbbeeren (Rhamni c.) 

 3 Liter Wasser aufkochen, etwa 50 g gestossene Gelbbeeren 
aufkochen, 15 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz 
und den gebeizten Stoff beigeben. 10 Minuten wenn möglich im 
köchelnden Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 3 Liter Wasser aufkochen, etwa 100 g gestossene Gelbbeeren 
aufkochen, 15 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz 
und den gebeizten Stoff beigeben. 10 Minuten wenn möglich im 
köchelnden Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Kurkumapulver 

 3.5 Liter Wasser aufkochen, ½ Teelöffel Kurkumapulver beigeben 
und 2 Min. köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 3 Liter Wasser aufkochen, 1 gestrichener Teelöffel 
Kurkumapulver beigeben und 2 Min. köcheln lassen. Eine gute 
Handvoll Salz und den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im 
Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 2 Liter Wasser aufkochen, 1 gestrichener Esslöffel Teelöffel 
Kurkumapulver beigeben und 2 Min. köcheln lassen. Eine gute 
Handvoll Salz und den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im 
Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 3.5 Liter Wasser aufkochen, 3 Esslöffel Teelöffel Kurkumapulver 
beigeben und 2 Min. köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und 
den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 



Sandelholzpulver 

 

3 Liter Wasser aufkochen, 20g Sandelholzpulver aufkochen, 1 
Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 1 Stunde wenn möglich im köchelnden 
Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Krappwurzelpulver 

 

1.5 Liter Wasser aufkochen, 50 g Krappwurzelpulver aufkochen, 
20 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 10 Minuten wenn möglich im 
köchelnden Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Walnussschalenpulver 

 

2 Liter Wasser aufkochen, etwa 50 g Walnussschalenpulver 
aufkochen, 20 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz 
und den gebeizten Stoff beigeben. 10 Minuten wenn möglich 
im köchelnden Färbebad lassen, rausnehmen und gut 
ausspülen. 

 

Coccionella (Schildläuse) 

 

2 Liter Wasser aufkochen, etwa 2 g Coccionellen zerstossen und 
aufkochen, 1 Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und 
den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

2 Liter Wasser aufkochen, etwa 5 g Coccionellen zerstossen und 
aufkochen, 1 Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und 
den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

2 Liter Wasser aufkochen, etwa 10 g Coccionellen zerstossen und 
aufkochen, 1 Stunde köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und 
den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

 

 



Blauholz 

 

2 Liter Wasser aufkochen, 2 – 3 gehäufte Esslöffel beigeben, 10 
Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

2 Liter Wasser aufkochen, 5 gehäufte Esslöffel beigeben, 10 
Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Blauholz und Coccionellen gemischt 

 2 Liter Wasser aufkochen, Wunschmenge Coccionellen und 
Blauholz beigeben, 10 Minuten köcheln lassen. Eine gute 
Handvoll Salz und den gebeizten Stoff beigeben. 2 Minuten im 
Färbebad lassen, rausnehmen und gut ausspülen. 

 

Schwarze Malvenblüten 

 2 Liter Wasser aufkochen, 2 – 3 Esslöffel der Malvenblüten 
beigeben, 5 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und 
den gebeizten Stoff beigeben. 5 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 2 Liter Wasser aufkochen, etwa 20 g der Malvenblüten beigeben, 
5 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 5 – 10 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 2 Liter Wasser aufkochen, etwa 50 g der Malvenblüten beigeben, 
5 Minuten köcheln lassen. Eine gute Handvoll Salz und den 
gebeizten Stoff beigeben. 5 – 10 Minuten im Färbebad lassen, 
rausnehmen und gut ausspülen. 

 

 

 

 

 



Färben mit Indigo 

Für das Färben mit Indigo ist eine spezielle Vorgehensweise notwendig, da Indigo nicht wasserlöslich ist. Als erstes wird der Stoff 
oder die Wolle ganz normal gewaschen und mit Alaun gebeizt (siehe separates Beiblatt). 
Verwenden Sie zum Färben eine Pfanne die Ihnen nicht allzu stark am Herzen liegt. Decken Sie die Küche oder den Ort an dem Sie 
färben mit einer Plastikplane ab. Tragen Sie Handschuhe (Indigo färbt auch Hände und Fingernägel). 

- Erwärmen Sie die gewünschte Menge Wasser (Färbegut muss vollständig mit Wasser bedeckt werden können) bis es kocht 
- Fügen Sie pro 3 Liter Wasser 3 Beutel Textilentfärberpulver bei und verrühren Sie alles gut 
- Fügen Sie die gewünschte Menge Indigo bei. Je mehr Indigo Sie verwenden, desto dunkler und intensiver wird die Farbe 
- Die Brühe in der Pfanne sollte jetzt ein dunkles Gelb oder ein Olivgrün haben 
- Nun können Sie das Färbegut beigeben. Rühren Sie das Ganze gut um, sodass der Stoff regelmässig und gut durchtränkt ist 
- Nehmen Sie das Färbegut raus, wringen Sie den Stoff im Waschbecken gut aus und hängen Sie den noch 

gelblich/grünlichen Stoff draussen an der frischen Luft auf 
- Nun oxidiert das Indigo mit dem Sauerstoff und wird allmählich blau 
- Sobald der Stoff ein intensives Blau angenommen hat, kann er ausgewaschen werden. Die Farbe kann beim ersten 

Waschen in der Waschmaschine etwas heller werden, sollte aber im grossen und ganzen die Farbe nun nicht mehr 
verändern 

Indigo 

 2 Liter Wasser aufkochen, 2 Beutel des Textilentfärbepulvers 
beigeben, 1 - 2 Messerspitzen Indigopulver beigeben. Die Brühe 
sollte jetzt gelblich-grünlich sein. Den gebeizten Stoff beigeben 
und gut umrühren.  

 2 Liter Wasser aufkochen, 2 Beutel des Textilentfärbepulvers 
beigeben, 2 – 3 Messerspitzen Indigopulver beigeben. Die Brühe 
sollte jetzt gelblich-grünlich sein. Den gebeizten Stoff beigeben 
und gut umrühren.  

 2 Liter Wasser aufkochen, 2 Beutel des Textilentfärbepulvers 
beigeben, 1 Teelöffel Indigopulver beigeben. Die Brühe sollte 
jetzt gelblich-grünlich sein. Den gebeizten Stoff beigeben und gut 
umrühren.  

 2 Liter Wasser aufkochen, 2 Beutel des Textilentfärbepulvers 
beigeben, 2 – 3 Teelöffel Indigopulver beigeben. Die Brühe sollte 
jetzt gelblich-grünlich sein. Den gebeizten Stoff beigeben und gut 
umrühren.  

 
 

 
 

 

 

 

 


